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RECENZJA
osiggnigcia naukowego i istotnej aktywno$ci naukowej
dra Michata Pilcha
w zwigzku z postgpowaniem o nadanie
stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inzynieria materiatowa

wykonana na podstawie decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytutéw z dnia 6.12 2019 r.,
na zamowienie Dyrektora Instytutu Inzynierii Materiatowe;
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach

Recenzja zostala przygotowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (art. 179 ust.1 Ustawy

z dnia 3 lipca 2018 r.; przepisami wprowadzajgcymi ustawe - Prawo o Szkolnictwie Wyzszym

I Nauce {Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669) w zwigzku z art, 18 ust. 5 Ustawy z dnia

14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(Dz.U. Nr 63, poz. 695, z pdzn. zm.). Recenzja ta dotyczy oceny osiagnigcia naukowo-badawczego

Habilitanta w postaci cyklu publikacji pt. ,Zmiany wlasciwosci aplikacyjnych materiatéw

tlenkowych, wywotane procesami fizykochemicznymi, obserwowane w strukturze

elektronowej”, oceny dorobku naukowego | dziafalnosci naukowej, dorobku dydaktycznego,
wspotpracy naukowej i dorobku organizacyjnego.
Podstawg oceny byly nastepujace dokumenty i materialy przediozone przez Habilitanta:

- zalgcznik 1 : Kopia dyplomu doktorskiego poswiadczona za zgodno$é z oryginatem,

- zatgeznik 2a : Autoreferat w jezyku polskim,

- zalgeznik 2b : Autoreferat w jezyku angielskim,

- zatgeznik 3 1 Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twérczych prac zawodowych oraz
informacja o osiggnigciach dydaktycznych, wspoipracy naukowsj i popularyzacii
nauki,

- zalgeznik 4 . Oéwiadczenia wspdlautoréw,

- zalgeznik 5 : Teksty publikacji stanowigce jednotematyczny cykl publikacji w ramach osiggniecia
naukowego,

- zalgcznik 6 : Dane kontaktowe,

- zalgcznik 7 : Wersja elektroniczna wniosku wraz zatgcznikami (2 piyty).

1. Sylwetka Habilitanta

Dr Michat Pilch ukonczyt w 2005 roku studia na Uniwersytecie Slaskim. Prace magisterskg
pod tytutem: ,,Wplyw domieszki La na wybrane wlasnosci fizyczne cienkich polikrystalicznych
warstw tytanianu strontu” wykonat pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szota w Instytucie Fizyki.
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W latach 2005+2010 odbyt studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Slaskiego, podczas
ktdrych otrzymywal stypendium rektorskie. Podobnie jak praca magisterska, réwniez tematyka
rozprawy doktorskiej dra Pilcha byla zwigzana z tytanianem strontu domieszkowanym lantanem.
W 2010 roku obronit On, wykonana réwniez pod opiekq prof. Krzysztofa Szota, prace doktorskg pod
tytutem: ,Rola domieszki La w monokrysztatach tytanianu strontu” i uzyskat stopien doktora
nauk fizycznych w zakresie fizyki. Jeszcze jako doktorant przebywat przez 8 miesiecy (do kwietnia
2008 roku) na kontrakcie w centrum naukowo-badawczym w Niemczech. Na podstawie kilku umow
O prace byt zatrudniany w latach 2010+2012 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Slgskiego, a od 2012
roku jest tam zatrudniony do teraz na stanowisku adiunkta.

2. Ocena osiggnigcia naukowego wskazanego przez Habilitanta

Ocena osiagniecia naukoweqo w postaci Cyklu Publikacji

Osiggnigciem naukowym wskazanym przez Habilitanta w rozumieniu art. 16 ust. 2 z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz.U. nr 65, poz. 595 z pdzn. zm.) jest jednotematyczny Cykl Publikacji zatytutowany ,,,Zmiany
wiasciwosci aplikacyjnych materiatéw tlenkowych, wywotane procesami fizykochemicznymi,
obserwowane w strukturze elektronowej”. Oparty jest on na 10 pracach opublikowanych
w latach 2012+2017 w czasopismach z bazy Journal Citation Reports, o wspélczynnikach
IF=0.469 + 3.133 oraz na jednej pracy opublikowanej jako Proceedings.

Sumaryczny wspéiczynnik IF za publikacje znajdujgce sig w Cykiu Publikacji wynosi 14,55, co
daje $rednio okoto 1,3 pkt. na prace. Sumaryczna warto$¢ punktéw z listy ministerialnej wynosi 260,
co daje okoto 23,5 punkiéw na prace. Powyzsze wartosci sg moim zdaniem wystarczajgce
w przypadku ubiegania sig¢ o stopiert doktora habilitowanego. Nalezy réwniez dodaé, ze artykuty

zostaly opublikowane w uznanych czasopismach, odpowiednich dla tej tematyki.

Dr Michat Pilch jest pierwszym autorem w czterech publikacjach, a drugim w trzech
publikacjach z listy JCR. W sze$ciu pracach udziat Habilitanta wynosit 80%+ 90%. Jego wiodacy
udziat merytoryczny w publikacjach, ktére stanowig podstawe wystapienia o nadanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego, potwierdzony jest oswiadczeniami wspolautorow.

Celem naukowym, przedstawionym w Cyklu Publikacji, byty badania materiaiow ttenkowych
0 wiasciwosciach ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych. Osiggniecie tego celu wymagalo
zbudowania przez Habilitanta laboratorium ultrawysokiej prézni, wyposazonego w specjalistyczng
aparature badawcza. W szczegdinosci analizowana byta zmiana struktury elektronowej materiatéw
0 réznym skiadzie pod wplywem réznego rodzaju czynnikéw. Wymagalo to zastosowania
Zaawansowanych metod badawczych takich jak np. spektroskopia impedancyjna, XPS, XRD, SEM,
AFM, czy pomiaréw oporu elektrycznego. W publikacjach oméwione zostaty miedzy fnnymi takie



zagadnienia jak recykling materiatéw szczegélnie niebezpiecznych, modyfikacja termiczna struktury
krystalicznej, elektroformowanie, czy procesy samopolaryzacji.

Autoreferat swiadczy o tym, Zze kandydat ma duzg wiedze i doswiadczenie z zakresu badan
materiatdw metoda spektroskopii fotoelektronéw. W trakcie studiow doktoranckich odbyt On
zagraniczny staz naukowy w osrodku prowadzacym specjalistyczne badania w tym zakresie. Jego
dorobek naukowy skiadajgcy sie na osiggnigcie naukowe dotyczy badan miedzy innymi takich
materialéw tlenkowych o formule ABO;, jak; SrTiO,, PbTiO;, NaNbO3, BiMnOs, PbZrO;,, ale rowniez
tlenkow grafenu czy tytanu. Co prawda trudno w cykiu tych publikacji écisle wyrdznié jeden kierunek
prowadzonych badar, ale niewatpliwie mozna uznad, ze jest nim charakteryzacja materialéw za
pomocg metody XPS.

W pracach [H1] (,Resistivity switching induced in ferroelectric phase of PbTiO; studied by XPS
and electric conductivity tests” Pilch M., Molak A. Journal of Alloys and Compounds, V. 586, 2014,
488-498) oraz [H2] (,Thermal Treatment Effects in PbTiO; Crystals Studied by XPS and Electric
Conductivity Tests”, M. Pilch, A. Molak, K. Szot, Ferroelectrics, V. 466, Issue 1, 2014, 51-62)
Habilitant pokazat na przykladzie ceramiki PbTiOs, ze odmiadzanie krysztatow prowadzi do
zmniejszenia ich oporu elektrycznego nawet o kilka rzedéw. Prace dotyczgce ofowiu mialy na
celu wytworzenie ceramiki bezpiecznej dla $rodowiska, mimo zawartosci olowiu.

Ceramiki z zawarto$cig olowiu dotyczyla réwniez praca [H9] (“Comparison study of macro and
micro scale AC and DC conductivity measurements with Impedance Spectroscopy and Atomic
Force Microscopy techniques applied in PBZT ceramics”, L. Kozielski, M. Adamczyk, M. Pilch,
Ceramics International, V. 38, Issue 4, May 2012, 3105-3109). W tym przypadku byta to ceramika
z dodatkiem baru (Pbo.7s Bag.2s)(Zro.70 Tio.30)03. Przedstawiono tu wyniki badan poréwnawczych
rezystancji i energii aktywacji, ktore obliczono dla ziaren oraz granic ziaren.

Kolejng badang ceramikg z grupy PZT byt materiat pod nazwg PLZT, w ktérym zamiast baru
zastosowany zostat lantan. W pracy [H7] (“Uniaxial extrusion as an enhancement method of
piezoelectric properties of ceramic micro fibers”, L. Kozieiski, F. Clemens, T. Lusiola, M. Pilch,
Journal of Alloys and Compounds, V. 687, 2018, 604-610) pokazano wyniki badan mikrowtékien
PLZT o sktadzie (Pbo.eslaor}(ZroesTioss)Os. Tym razem przedmiotem zainteresowania Habilitanta
byio skuteczne przetwarzanie $wiatla slonecznego w energie elektryczng. Mikrowidkna posiadajg
wigksza powierzchnie boczng w poréwnaniu do objetosci. Stwierdzono, ze teksturyzowana
ceramika wykazuje wigkszg sprawnosé konwersii fotoelektrycznej niz materiat klasyczny.

Rola tytanu, cyrkonu oraz lantanu jako domieszek w ceramice PLZT zostata przedstawiona
w publikacji [H4] (“PLZT microfibers volume gradients and anisotropy” 5 L. Kozielski, M. Pilch,
T. Lusiola, F. Clemens, Ferroelectrics, V. 498, Issue 1, 2016, 102-110). Badania ceramiki o takim
samym skladzie i w tej samej postaci jak w pracy [H4], czyli (Pbo.ssLag.or)(Zross Tio.ss)0s, dotyczyly
wiasciwosci strukturainych, ferroelektrycznych i piezoelektrycznych tego materiatu. Potwierdzono



lepsza wydajno$¢ piezoelektryczng ceramiki w postaci mikrowtokien w poroéwnaniu do materiau
litego, ale réwniez malg pojemnosé cieping oraz krotki czas odpowiedzi w przypadku pohudzenia
nanosekundowym laserem.

Z kolei wyniki badania materiatéw bezotowiowych przedstawione zostaly w artykuie [H3]
(,Resistance Switching induced in BiMnO, Ceramics”, A. Molak, Z. Ujma, M. Pilch, I. Gruszka,
M. Pawelczyk, Ferroelectrics, V. 465, Issue 1, 2014, 59-71), ktéry dotyczy manganianu bizmutu. Jak
wigkszos¢ artykutow Habilitanta zawierat wyniki uzyskane metodami XPS, XRD oraz pomiary
elektryczne. Badania te pokazaly, ze w ceramice BiMnO; uzyskano rezystywne przelaczanie
aktywowane termicznie, przy czym efekt ten byt odwracalny, a materiat odzyskiwal wlasciwosci
potprzewodnikowe w wyniku dziatania temperatury i pola elektrycznego.

Praca [H6] (“Influence of nitrogen flow during sintering of bismuth manganite ceramics on grain
morphology and surface disorder” , M. Pilch, A. Molak, J. Koperski, P. Zajdel, Phase Transitions,
V. 90, 2017, 112-124), podobnie jak praca [H3], dotyczyta ceramiki BiMnO;, tylko ze wygrzewanej
W mieszaninie powietrza z azotem. Stwierdzono, ze mialo to wptyw na wielko$¢ ziaren, energie
aktywacji oraz przenikalnosé elektryczng tego materialu. Wraz ze wzrostem temperatury
wygrzewania z 970 K do 1120 K wzrosta jego energia aktywagji. Z kolei badania XPS pokazaly, ze
mangan wystgpowat na dwéch stopniach utlenienia; 3+ oraz 4+ i jak sie okazalo, to mieszana
walencyjnos¢ manganu miata dominujgey wplyw na wiasciwosci badanych materiatow.
Stwierdzono, ze rezystywne przelaczanie bylo mozliwe dla prébek z duzg koncentracjg wakansji
tienowych.

W pracach [H8] (“Visible light absorbance enhanced by nitrogen embedded in the surface layer
of Mn doped sodium niobate crystals, detected by ultra violet - visible spectroscopy, X-ray
photoelectron spectroscopy, and electric conductivity tests” \A. Molak, M. Pilch , Journal of Applied
Physics, V. 119, 2016, 204901-1-10) oraz [H8] ("Resistance switching in rejuvenated NaNbO,:Mn”
M. Pilch, A. Molak, Phase Transitions, V. 87, Issue 10-11, 2014, 1114-1128) pokazano, ze krysztaty
niobianu sodu domieszkowanego manganem (NaNbOs:Mn) wygrzewane powyzej i ponizej
antyferroelektrycznego przejécia fazowego wykazujg przetaczanie rezystywne. Badane byty
zaréwno tzw. krysztaly zestarzone, jak i odmiodzone. Potwierdzono, ze mangan odgrywa kiuczowa
role, poniewaz stabilizuje on wakansje tlenowe i umozliwia rezystywne przetgczanie.

Publikacia [H10] (“Resistive switching in Sry.qsl.20.05TIO,", M. Pilch, K. Szot, Proceedings
of 2012 21st |EEE int. Symp. on Applications of Ferroelectrics 2012, DOl
. 10.1109/418AF .2012.6297814), ktéra jest spoza tzw. listy filadelfijskiej’, dotyczyta zagadnienia
rezystywnego przetgczania tym razem w ceramice tytanianu strontu, ale réwniez domieszkowane;j
5% lantanu (Sry_gesl.a 05 TiO3). Badania pokazaty, ze przewodnictwo w tym materiale ma charakter
polprzewodnikowy, przy czym ujawniono niehomogeniczno$¢ w rozkladzie przewodnictwa,
Powigzano to z niejednorodng dystrybucja domieszki La i wysokg gestoscig defektow rozciggiych w
krysztatach SryosLa .05 TiOs.



Z kolei praca [H11] (“Influence of thermal treatment on relaxor properties of BaBiNb,Og
ceramics” M. Adamczyk, M. Pilch, M. Pawetczyk, Archives of Metallurgy and Materials, V. 60, Issue
2A, 2015, 545-550), ktéra dotyczy charakteryzacji termicznej ceramiki BaBi:Nb,Q, przy
zastosowaniu migdzy innymi metod XPS oraz EDS, pozwolita wysungé hipoteze, ze jony baru
wbudowujg sie w migjsce jonow bizmutu. To zapewne zdecydowalo o zachowaniu sie tej ceramiki
w sposob charakterystyczny dla ferroelektrycznych relaksatoréw.

Uwagi ogéine dotyczace Autoreferatu

Mam kilka krytycznych uwag dotyczacych ,Autoreferatu” przygotowanego przez Habilitanta do

oceny Cykiu Publikacji. Ta cze$¢é Autoreferatu obejmuje strony od 7 do 41, czyli liczy tylko 34
strony, w tym 23 strony zawierajg az 44 rysunki zamieszczone bez prawie zadnego komentarza.
Jak z tego wynika, opis do tych rysunkéw miesci sie na zaledwie 11 stronach. Co gorsze, nie
wiadomo, z ktdrej publikaciji te rysunki pochodza, bo nie ma w podpisach pod rysunkami odwotan do
wybranego Cyklu Publikacji [H1+H11] jako osiggniecia naukowego. Z pewnoscig nie utatwia fo
oceny tego osiagnigcia, gdyz Habilitant przerzucit na Recenzenta caly cigzar uporzadkowania te;
kwestii. Nie wiadomo bowiem, czy wszystkie ilustracje zaprezentowane w Autoreferacie sg wziete
z wymienionych prac jako Cyklu Publikacji. Gdyby odpowiednie powolania byly umieszczone pod
rysunkami, od razu mozna by zauwazy¢, ze artykut [H1] jest rozszerzeniem artykulu [H2].
W szczegoinosci wszystkie rysunki z artykutu [H2] w zasadzie (z matymi odstepstwami np. o dane
o podlozu) sg wykorzystane w artykule H1. | tak;
Fig.1 [H2] = Fig. 6ab [H1] ; Fig.2 [H2] Fig.7 [H1] ; Fig.3a [H2] = Fig.9c [H1] ;
Fig.3b [H2] = Fig. 10c [H1] ; Fig.4a,b [H2] = Fig.t1cd [H1] ; Fig.5 [H2] = Fig.2 [H1] ;
Fig.6 [H2] = Fig.3 [H1] ; Fig.7 [H2] = Fig.4 [H1] ; Fig.8 [H2] = Fig.5 [H1] ; tabela 1 [H2] = tab. 1 [H1].
Oba artykuty ukazaty sie w roku 2014.

W mojej opinii brakuje tez logicznego utozenia wybranych artykuiow w cykl tematyczny.
Mimo ze ocenie podlega nie Autoreferat, a Cyki Publikacji jako osiggniecie naukowe, to jednak
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uwazalam za stosowne przedstawi¢ mojg opinig o dokumencie, ktéry powinien by¢ przewodnikiem
po logicznie utozonych artykutach | zawieraé duzo szerszy komentarz do zaprezentowanych 44,
w wigkszosci ziozonych, rysunkéw.

Akronimy bez zadnych objasnien (np. BBN, PBZT, BMO, PLZT, WBIOS) oraz zastosowane
angielskie okreslenia (np. float gun, ion gun, purging-sparging, charge-order) $wiadczg o niezbyt
duzej starannoéci, jakg wiozyl Habilitant do, i tak bardzo skrotowego, przygotowania analizy
merytorycznej c¢yklu artykutéw, ktéry podlega ocenie Recenzenta. Dodatkowo Habilitant
w ,Autoreferacie” zastosowat do$¢ przypadkowy kolejnosé omawianych artykutow, a mianowicie:
H1, H2; H9; H3; H6; HS5; H8; H7; H4; H10; H11. Ponadto niespodziewanie na stronach 26 i 27
znajduje sig opis do rysunkéw 6+10, ktore pokazane zostaty duzo wczesnigj, bo na str.11+13 j to



bez zadnego odniesienia. Rysunki 6+10 dotyczyty ceramiki zawierajgce] otdw, jednak akapit o nich
zostat umieszczony migdzy opisem do rys. 32 na str. 21 a opisem do rys. 33 na str. 28, ktére to
opisy dotyczyly badania ceramiki bezolowiowe] z zawartoscig manganu.

Na zakonczenig pragne wyrazi¢ swoje prze$wiadczenie, ze wszystkie uchybienia wymienione

powyzej najprawdopodobniej wynikaty z posépiechu przy kompletowaniu dokumentéw. Nalezy
bowiem podkreslic, ze najwazniejsze wyniki uzyskane przez Habilitanta byly efektem rzetelnie i
fachowo przeprowadzonych przez Niego badait i analiz, ktore przede wszystkim mialy na celu
poszerzenie wiedzy na temat wiadciwosci fizykochemicznych réznego rodzaju modyfikowanych

ceramik dla rozszerzenia mozliwosci ich zastosowania.

3. Ocena istotnej aktywnosci naukowej, dydaktycznej i organizacynej

Cykl Publikacji, wskazany przez Habilitanta jako osiggniecie naukowe, nie wyczerpuje tematyki
badawczej, jakg zajmowal sie¢ po doktoracie. Réwnolegle prowadzit On tez inne badania, kiére
znacznie powigkszyly Jego dorobek naukowy. Calkowita liczba publikacji Habilitanta,
opublikowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR) na dzien 02.04.2019 r., wyniosta 28
(w tym 2 powstaly przed uzyskaniem stopnia doktora) i jest to liczba przyzwoita. Réwniez
przyzwoity jest sumaryczny impact factor, bo wynioést okolo 48,8, czyli okoto 1,74 na prace.
O wysokim poziomie tych publikacji moze $wiadczy¢ liczba cytowan, bo wedtug bazy Scopus
wyniosta ona w dniu 2.02.2020 r. z autocytowaniami 182 przy indeksie Hirscha = 8,
a hez autocytowan 95 przy indeksie Hirscha = 5.

Musze tu podkresli¢, ze na pochwale zastuguje opis zawartosci pozostalych artykulow
Habilitanta (spoza wybranego do oceny Cyklu), gdzie Habilitant pokazat, ze potrafi zaprezéntowaé
synteze swoich dokonan naukowych w sposéb nie budzacy zadnych krytyeznych uwag.

Jak wynika z analizy aktywnosci naukowej, ktdrg nie objgt Cykl Publikacji, przedmiotem
gléwnego zainteresowania Habilitanta byly ferroelektryki. Kitka pierwszych publikacji spoza
wybranego Cyklu dotyczyto ceramiki na bazie baru, bizmutu i niobu, domieszkowanej wanadem,
w celu wytworzenia ferroelekirycznych relaksoréw. Aby uzyska¢ odpowiednie wiadciwosci
strukturalne i elektryczne, kolejne prace Habilitanta polegaty na modyfikowaniu réznego rodzaju
ceramik jonami np.: zelaza, manganu, bizmutu, lantanu, niobu czy tez europu, jak réwniez na
wprowadzaniu nowych metod charakteryzacji takich jak np. LEED czy mikroskopia
z przystawka fluorescencyjng.

Drugim waznym kierunkiem badan prowadzonym przez Habilitanta, a ktéry znalazt swe
odzwierciedlenie w publikacjach spoza wskazanego Cyklu, to byly nanomaterialy w postaci tlenku
grafenu. W kilku pracach pokazano miedzy innymi, ze tlenek grafenu skutecznie wylapuje
z roztworow wodnych zanieczyszczenia metalami. Szkoda tylko, ze publikacje z serii [P] zostaly

zatgczone bez zadnej numeracgii.



Pan dr Pilch wykazat aktywno$§é w zdobywaniu finansowania badan naukowych,
poniewaz kierowat lub byt wykonawcg w pieciu projektach miedzynarodowych i krajowych.
Habilitant uczestniczyt w migdzynarodowych i krajowych konferencjach, gdzie wyglosit 33
referaty. Brat On rowniez udziat w pracach trzech komitetéw organizacyjnych
migdzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Nalezy tez podkreslic znaczacy
udziat Habilitanta w uruchamianiu, obstudze i serwisowaniu sprzetu stuzgcego badaniom
naukowym. Mozna by tu wymieni¢ dla przyktadu: uruchomienie metody pomiaru
czteropunktowego oporu w komorze preparacyjnej, uruchomienie spektrometru, uruchomienie
dziala jonowego, ale takze samodzielne serwisowanie aparatury. Aktywnie uczestniczyt On tez
W przygotowaniu stanowisk laboratoryjnych dla studentéw ora sprawowal opieke naukowag nad
badaniami prowadzonymi przez studentow.

Z przeslanej przez Habilitanta dokumentacji wynika, ze swoje doswiadczenia zdobywat we
wspotpracy z réznymi jednostkami naukowymi w kraju i za granica. Byly to dla przyktadu takie
jednostki, jak: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Politechnika Poznanska, Instytut Chemii,
Instytut Nauki o Materiatach. Odbyt On tez w sumie cztery staze zagraniczne oraz krajowe.

Natomiast niejakie zdziwienie Recenzenta budzi sformutowanie przez Habilitanta - jako
osobistego osiggniecia - zrealizowanie takich planéw badawczych i naukowych, jak np.:

~- ,ofrzymanie pomieszczenia na zatozenie laboratorium”,

- ,rozpoczecie negocjacji z Forschungszentrum Jllich i zakupienie aparatury UHV PH! 5600

z deklaracjg wlasnorgcznego demontazu po stronie polskiej”,

- ,Wyjazd na demontaz spektrometru, spakowanie i przetransportowanie go do Katowic tirem

specjalistycznym”,

~ .przygotowanie wraz z Warsztatami Do$wiadczalnymi IF konstrukcji stelaza do montazu

spektrometru oraz doprowadzenie wszystkich mediéw (zasilanie tréjfazowe, wzmocnienie
stropu, instalacja wodna i klimatyzacyjna oraz remont ogdlnobudowlany)”.

Mam giebokie przedwiadczenie, ze doprowadzenie tzw. medidw wykonujg fachowcy, a nie
doktorant lub miody doktor. Podobnie wyglada sytuacia w przypadku specjalistycznych uslug
transportowych.

4. Wniosek kohficowy

Podsumowujgc osiggnigcia dra Michala Pilcha, stwierdzam, ze znaczaco powiekszyt On swoj
dorobek po uzyskaniu stopnia doktora i osiggnat wyniki oryginaine i rozszerzajace wiedze
w dyscyplinie inZynieria materiatowa, ktére to wyniki zostaly opublikowane w czasopismach z listy
JCR. Przeslana do oceny dokumentacia $wiadczy o tym, ze Habilitant jest przygotowany do
petnienia funkcji samodzielnego pracownika naukowego. Uwagi krytyczne nie majg wplywu na



mojg pozytywna oceng zaréwno Jego osiggnigcia naukowego, jakim jest Cykl Publikacji, jak i
istotnej aktywnosci naukowe;.

Dlatego tez na podstawie art. 179 ust.1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace
ustawg - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669)
w zwigzku z art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z p6zn. zm.) stwierdzam, ze
opiniowany przeze mnie dorobek naukowy spetnia wymagania stawiane kandydatom do stopnia
naukowego doktora habilitowanego i wnosze o nadanie Panu Doktorowi Michatowi Pilchowi
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie
inzynieria materiatowa zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia
20 wrze$nia 2018 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25

wrzesnia 2018 r. poz.1818).
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